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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 119/LB/2015

NAZWA WYROBU: Plytki ceramiczne prasowane na sucho nieszkliwione.

ZLECENIODAWCA: CERAMIKA PARADYZ Sp. z 0. o.
ZAKEAD W OPOCZNIE
UL. OGRODOWA 5
26-300 OPOCZNO

DATA OTRZYMANIA PROBEK: 26.08.2015r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 1.09.2015. -3.09.2015r.

WYKONAWCA: mgr inz. Joanna Lewicka

Warszawa, dnia 4.09.2015r.
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1. Przedmiot badania

— Probka plytek ceramicznych prasowanych na sucho nieszkliwionych

nastepujacego typu:
GRES TECHNICZNY 200 x 200 mm

— PRODUCENT: CERAMIKA PARADYZ Sp. z 0. 0.
ZAKEAD PRODUKCYJNY W OPOCZNIE
UL. OGRODOWA 5
26-300 OPOCZNO

Licznos$¢ probki: 10 plytek

Oznaczenie probki: TL/IV/P/118/2015.
Probki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela
Zleceniodawcy.

Znakowanie plytki.

Na stronie montazowej plytki GRES TECHNICZNY wytloczony napis:
MADE IN POLAND oraz numery kontrolne.

2. Zakres badan oraz miejsce ich wykonania:

— oznaczenie odpornoéci na plamienie krwia, srodkami leczniczymi oraz myjacymi
érodkami dezynfekeyjnymi (badanie nieakredytowane).

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawcg.
Badania wykonano w Laboratorium Badawczym Ceramiki 1 Materiatow

Budowlanych, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa.

3. Metody badan.

Instrukcja Robocza nr 9 Oznaczanie odpornosci ptytek ceramicznych na

wyd. 1:2015 plamienie krwia, $rodkami leczniczymi oraz
myjacymi srodkami dezynfekcyjnymi wedtug
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3323/2004, AT-
15-3324/2004.




LABORATORIUM BADAWCZE
CERAMIKI I MATERIALOW

BUDOWLANYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAN

NR 119/LB/2015

strona 3 /4

4. Wyniki badan

4.1. Oznaczanie odpornosci na plamienie (badanie nieakredytowane).
Wg Instrukeji Roboczej nr 9:2015 Oznaczanie odpornosci plytek ceramicznych
na plamienie krwia, rodkami leczniczymi oraz myjacymi srodkami
dezynfekeyjnymi wedhug Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3323/2004, AT-15~-

3324/2004.

Licznos$¢ probki: 10 phytek.

Rodzaj Srodek plamiacy Po 5 minutach Po 2 godzinach
plytki Srodek Zmiany na Srodek Zmiany na
CZYSZCZACY powierzchni / CZYSZCZACY powierzchni /
Glebokosc penetracji Glebokos¢ penetracji
krew woda brak woda brak
rivanol woda brak woda brak
nadmanganian - | woda+detergent | widoczna plama/ | woda+tdetergent widoczna plama /
potasu brak brak
E gencjana woda+detergent | widoczna plama/ | woda+detergent | widoczna plama /
& brak brak
o azotan srebra woda brak woda+detergent | widoczna plama /
% brak
8 jodyna woda brak woda brak
- pigment Castellani | woda+detergent | widoczna plama/ | woda+detergent widoczna plama /
)
a brak brak
) chloramina T woda brak woda brak
laurosept woda brak woda brak
lizol woda brak woda brak
septyl woda brak woda brak
roztwor detergentu woda brak woda brak
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5.0. Oswiadczenie

5.1. Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.
5.2. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wylacznie w catosci, natomiast na
fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:

<« U

mg(in' Joanna Lewicka

Osoba autoryzujaca sprawozdanie:

KIEROWN'® == TECHMICZNYCH
Laboratorium [ oicv ez Ceramiki
i Materjatow Budowlanych
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m@rinAJoanna Lewicka




